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1. Zielstellung

Die Schéadigungen von StraRenbetonen beruhen nicht nur auf
physikalischen Vorgéngen. Gefligeveranderungen werden hau-
fig durch chemische Vorgéange hervorgerufen. Ein Resultat kann
die Anreicherung von grobkristallin erscheinendem Ettringit im
Geflige geschadigter Betone sein.

Zu klaren sind die Ursachen und Wirkungsmechanismen sol-
cher Schaden und die Md&glichkeit der Friiherkennung von
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Schadenspotenzialen, um Ablaufe, die die Betoneigenschaften
beeintrachtigen, an Betonbauwerken zuverlassig zu vermeiden.
Erkenntnisse und Proben aus bisher durch das BMVBW gefér-
derten Forschungsvorhaben (8.128 und 8.144) zur Rissbildung
in Betonfahrbahndecken bildeten die Grundlage dieses For-
schungsvorhabens.

Die in diese Vorhaben bereits einbezogenen Baulose wurden
durch fortgesetzte Ultraschallmessungen und mikroanalytische
Untersuchungen am genutzten Beton beurteilt.

Durch den Vergleich zu im Labor wechselgelagerten Proben des
gleichen Betons wurden Ruickschllisse zur Ubertragbarkeit von
Ergebnissen zeitraffender Laboruntersuchungen angestrebt.

Zur Klarung von méglichen Schadensmechanismen wurden die
Zusammenhange zwischen dem Alkaligehalt der Zemente und
in der Porenldsung, der Ettringitanreicherung im Gefiige und
dem Schéadigungspotenzial untersucht. Datir wurden die Po-
renldsungen der Zemente analysiert, die in dem vorangegange-
nen Forschungsvorhaben fir die Mértel und Betone verwen-
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det worden waren, die der zeitraffenden Wechsellagerung im
Labor ausgesetzt und hinsichtlich Gefligeverdnderungen unter-
sucht wurden.

Im Ergebnis liegt eine Erklarung fur die im Beton ablaufenden
Mechanismen vor, die zu einer Anreicherung von Ettringit im
Geflige geschéadigter Betone fiihren.

2. Ergebnisse

2.1 Untersuchungen an bereits genutzten Fahrbahnbeto-
nen im Vergleich zu wechselgelagerten Betonen

Prinzipiell werden die bei der Wechsellagerung in den vorange-
gangenen Forschungsprojekten festgestellten Tendenzen durch
die Untersuchungsergebnisse der mehrjahrig genutzten Stra-
Renbetone bestatigt Jedoch fanden nach einer Nutzungszeit
von 5,5-7 Jahren alle Gefugeveréanderungen und Beeintrachti-
gungen der Festbetoneigenschaften in viel geringerem Ausmaf
als bei der Wechsellagerung statt.

Das erhohte Schadigungspotenzial des StralRenbetons 2, das
aus den Ergebnissen der Wechsellagerungsversuche abgeleitet
wurde, findet Bestdtigung in den prinzipiell niedrigsten Ultra-
schallgeschwindigkeiten und dem Abfall der Ultraschallge-
schwindigkeit gegenuber den Vormessungen. Auch am Dilnn-
schliff des StralRenbetons 2 wurden, mit Risstiefen von mehr als
1,6 cm, die am tiefsten in das Geflige hineinreichenden Risse
detektiert. Eine signifikante Verschlechterung des Gesamt-
gefluiges war jedoch weder am Dinnschliff noch an den mittels
ESEM untersuchten Proben festzustellen. Da der StralRenbe-
ton 2 gleichzeitig der am stérksten geschédigte und der am ge-
ringsten belastetste Streckenabschnitt ist, kann ein Zusammen-
hang des vorliegenden Schadigungsgrades mit der Verkehrs-
belastung ausgeschlossen werden.

Da die Laborwechsellagerung als extreme Belastung anzuse-
hen ist, die die Einflisse einer ldngeren Nutzungsdauer be-
schleunigt realisieren soll, sind jedoch nicht die absoluten Er-
gebnisse der Wechsellagerungsversuche, sondern die dabei
ermittelten Tendenzen und Abstufungen der Betonqualitaten
untereinander entscheidend fir die Prognosen von Schadi-
gungspotenzialen.

Um die sich jetzt abzeichnende Tendenz des Langzeitverhal-
tens der einzelnen Stralenbetone in einen tatséchlichen Bezug
zu den Ergebnissen der Wechsellagerungsversuche zu bringen,
wird das Verhalten der gewahlten Autobahnabschnitte weiter
beobachtet.

2.2 Zusammenhidnge zwischen Alkaligehalt in der Poren-
I6sung Ettringitbildung und Schadigungspotenzial

Der im Zement nachgewiesene Alkaligehalt ist ausschlagge-
bend fur den Alkaligehalt der Porenlésung des Zementsteins.
Dabei ist in der Anfangsphase der Hydratation der wasserldsli-
che Anteil vor allem bestimmend fur den Alkaligehalt und
pH-Wert der Porenlésung. Hohere Alkaligehalte der Zemente
fuhren zu héheren Alkaligehalten und pH-Werten in der Poren-
I6sung. Aus Untersuchungen geht hervor, dass Ettringit bei
héheren pH-Werten, wie sie normalerweise in der Porenlésung
bei w/z = 0,5 schon nach 1 Tag auftreten, instabil wird. Ob es
aber tatsachlich zu einem Abbau des primér gebildeten Ettringits
durch den ansteigenden pH-Wert bei Hydratationsfortschritt
kommt und damit die Méglichkeit einer Ettringitrekristallisation
bei wieder sinkendem pH-Wert besteht (Schadigungspotenzial),
haéngt von vielen Randbedingungen ab. Dazu gehéren z. B.
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die stochiometrischen Verhéltnisse der Reaktionspartner fur die
Ettringitbildung in der Lésungsphase und das Vorhandensein
weiterer lonen ebenso, wie das Mengenverhaltnis von Ettringit
zur vorhandenen Lésungsphase. Deshalb ist nach Analyse der
Porenlésung des Zementsteins und Bestimmung des Alkali- und
OH-lonen-Gehaltes abschéatzbar, ob die M©&glichkeit einer
Ettringitzersetzung (und in der Folge einer Ettringitrekristallisati-
on) besteht. Ob dieser Mechanismus tatsachlich ablauft, ist von
den speziellen Nutzungsbedingungen abhéngig und sehr
schwer zu prognostizieren. Deshalb ist es sinnvoll, MaRnahmen
zu nutzen, die von vornherein den pH-Wert der Porenlésung
senken (z. B. Zugabe von latent hydraulischen Zusatzstoffen
oder Puzzolanen — Hittensande, Aschen, Microsilica) und damit
das vorhandene Schadigungspotenzial reduzieren.

Wie bereits bei der Wechsellagerung von Mérteln aus Zemen-
ten mit unterschiedlichen Alkaligehalten festgestellt, besteht ein
enger Zusammenhang zwischen dem Alkaligehalt der Zemente
und dem Ausmal} der Dehnung. Es wurde bei den Proben mit
steigendem Alkaligehalt ab 1,1 % Natriuméaquivalent des Ze-
mentes nach der Wechsellagerung mit intensiven Temperatur-
und Feuchtewechseln eine exponenziell ansteigende Dehnung
verzeichnet. Diese Tendenz zeichnete sich bei den handelsubli-
chen Zementen mit Na,0-Aquivalenten bis 1,2 % bereits ab. Bei
einem Alkaligehalt deutlich Gber 1,2 % (Laborzement E) fuhrten
die intensiven Feuchte- und Temperaturwechsel zu extremen
Dehnungen und Rissbildung. Die deutliche Zunahme der Deh-
nung im Verlauf der Wechsellagerung bei Alkaligehalten des
Zementes Uber 1,1 % weist auf die hier vorhandenen Schédi-
gungspotenziale hin. Die Verdnderung der Ultraschallgeschwin-
digkeit im Verlauf der Wechselzyklen zeigte analoge Tendenzen
in Abhangigkeit vom Alkaligehalt der Zemente, wie sie bei der
Dehnungsmessung beobachtet wurden. Die mit dem Alkalige-
halt ansteigenden Dehnungen waren mit abfallenden Ultra-
schallgeschwindigkeiten verbunden.

Die durch die Wechsellagerung provozierte Ettringitbildung in
den Poren des Betons verstérkte sich bei niedrigen Belas-
tungsstufen (1. und 2. Belastungsstufe) mit steigendem Alkali-
gehalt. Bei sehr intensiven Temperatur- und Feuchtewechseln
(3. Belastungsstufe) war nach 3 Wechselzyklen ein Einfluss des
Alkaligehaltes auf die Menge des sichtbar rekristallisierten
Ettringits in den Poren nicht mehr nachweisbar. Die Porenwéan-
de waren dann unabhangig vom Alkaligehalt im Bereich zwi-
schen Na,0-Aquivalent 0,90 % bis 1,47 % flachendeckend mit
Ettringitformationen belegt.

3. Schlussfolgerungen

Aus diesen Ergebnissen lasst sich ableiten, dass der Alkalige-
halt des Zementes (und damit der Alkaligehalt der Porenlésung)
wohl das Dehnungsverhalten und damit den Schéadigungsgrad
von Beton- und Mortel bei wechselnden Temperatur- und
Feuchtebelastungen beeinflussen kann. Die augenscheinlich
nachweisbare Menge an rekristallisiertem Ettringit zeigt aber vor
allem bei intensiven Temperatur- und Feuchtewechseln keine
direkte Abhangigkeit vom Alkaligehalt. Das heif3t, es ist kein
direkter Zusammenhang zwischen der Menge des rekristalli-
sierten Ettringits und dem Schadigungsgrad nachweisbar. Die
Untersuchungen zeigen damit, dass die Schadigung des Mor-
tels oder Betons nicht durch den rekristallisierten Ettringit verur-
sacht wird. Die Ettringitrekristallisation ist eine Folge bereits
vorhandener Gefligeschaden, die durch férdern und damit eine
Rekristallisation von bei hohen pH-Werten Feuchtewechsel eine
Absenkung des pH-Wertes zersetztem Ettringit erst ermdgli-
chen. .
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